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FECHA RECEPCION SOLICITANTE / APPLICANT

DATE OF RECEPTION | 20/07/2015

Patacho, SL.

ES-15379 Curtis

FECHA ENSAYOS | Inicio / starting: 24/09/2015 La Corufia

DATETEST | Finalizacion / Ending: 14/10/2015

POL. IN. TEIXEIDO C/ ARANGA PD-40

Att. MANUEL M. SANTAMARINA

DESCRIPCION
E IDENTIFICACION
DE LAS MUESTRAS

MUESTRAS REFERENCIADAS / SAMPLES REFERENCED:

DESCRIPTION AND
IDENTIFICATION OF
SAMPLES

-“PUNTO DE ANCLAJE CADA 1,5 METROS EN CINTA REFERENCIA LI-480".

ENSAYOS

REALIZADOS PROTECTION AGAINST FALLS FROM A HEIGHT. ANCHOR DEVICES.

TESTS CARRIED OUT

Cooperation (ILAC), in testing.

- PROTECCION CONTRA CAIDAS DE ALTURA. DISPOSITIVOS DE ANCLAJE.

ENAC es firmante del Acuerdo Multilateral (MLA), (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA) de la
European Cooperation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation

Cooperation (ILAC), en materia de ensayos. / ENAC is a signatory to the Multilateral Agreement (MLA), (MRA Mutual
Recognition Agreement) of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation
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INFORME N°e 2015EP1734

REPORT N°

RESULTADOS / RESULTS

PROTECCION CONTRA CAIDAS DE ALTURA. DISPOSITIVOS DE ANCLAJE.
PROTECTION AGAINST FALLS FROM A HEIGHT. ANCHOR DEVICES.

Norma / standard: EN 795:1996  Apto. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 (Estaticos/statics)

Apto. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5 (Dinamicos/Dynamics)
Atmosfera de ensayo /Atmosphere for testing
T2/ Temperature: (23+5)°C

Fecha de ensayo estatico/ Static test date: 24/09/2015
Fecha de ensayo dinamico/ Dynamic test date: 14/10/2015

Dispositivo de anclaje tipo / Anchor device type: B
Aparatos / Apparatus:
Torre de caida / Drop Test

Masa de/weight of 100kg
DinamOmetro/Dinamometer

Referencia / Reference:

PUNTO DE ANCLAJE CADA 1,5 METROS EN CINTA REFERENCIA LI-480

Resultados Requisitos
Results Requiremets

Resistencia estatica
Static resistance

>10kN durante 3 minutos
>10kN for 3 minutes

>10kN durante 3 minutos
>10kN for 3 minutes

Cumple/pass

Ensayo dinamico

Detiene la carga

Detiene la carga

Dynamic test

Stop loading Stop loading Cumple/pass
Permanece estable Tipo B (estabilidad)
Stable Type B (Stable) Cumple/pPass

Nota/Remark:

Los ensayos se han realizado fijando un extremo del dispositivo de anclaje mediante un
conector a la estructura de ensayo utilizando siempre el punto superior como dispositivo de
anclaje principal o anclaje moévil estructural, conectando a la vez, cada uno de los sucesivos
puntos de anclaje a la masa mediante otro conector segun la direccion de uso indicada en la
etiqueta del producto, comprobando los tres puntos sucesivos de los que estd compuesto el

dispositivo de anclaje./ The tests were carried out by fastening one end of the anchoring device by means of a

connector to the test structure. The top point was always used as the main anchorage or moving structural anchorage
device, and each one of the successive anchorage points were also connected to earth by another connector in
accordance with the directions for use indicated on the product label. The three successive points that make up the

anchorage device were checked.
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Lucia Martinez

Responsable departamento EPI’s
Head of PPE’s department

Digitally signed by LUCIA MARTINEZ
MOLTO - NIF:21651425F
Date: 2015.10.27 11:20:05 +01:00
Reason: Responsable

L Location: Alcoy

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

1.- AITEX responde Unicamente de los resultados sobre los métodos de analisis empleados, consignados en el informe y referidos
exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la
responsabilidad profesional y juridica del Centro. Salvo mencién expresa, las muestras han sido liboremente elegidas y enviadas por
el solicitante.

2.- AITEX no se hace responsable en ningin caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretacién o uso indebido
que pueda hacerse de este documento.

3.- El informe original emitido se guarda en AITEX. Al cliente se le proporciona una copia electrénica que conserva el valor de
original, y sera valida siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. Una copia impresa con el logotipo
de AITEX marcado con el cufio seco en todas las paginas, conserva el valor de original.

4.- Los resultados se consideran propiedad del solicitante y, sin autorizacién previa, AITEX se abstendra de comunicarlos a un
tercero. Transcurrido un mes, AITEX podra utilizar los resultados con fines estadisticos o cientificos.

5.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el caracter de garantia para las marcas comerciales que
en su caso se citen.

6.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procedera a una comprobacion dirimente en la sede central de AITEX.
Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamacién que reciba con causa en el informe, eximiendo a este
Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo asi, y considerando los plazos de conservacion de las muestras.

7.- AITEX podré incluir en sus informes, analisis, resultados, etc., cualquier otra valoracion que juzgue necesaria, ain cuando ésta
no hubiere sido expresamente solicitada.

8.- Si no estan indicadas, las incertidumbres estimadas de los ensayos acreditados por ENAC se encuentran a disposicion del
cliente en AITEX.

9.- Los materiales originales, o muestras sobrantes no sometidas a ensayo, se conservaran en AITEX durante los DOCE MESES
posteriores a la emision del informe, por lo que toda comprobacién o reclamacién que, en su caso, deseara efectuar el solicitante,
se debera ejercer en el plazo indicado.

10.- Este informe s6lo puede enviarse o0 entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.

11.- Los resultados de los ensayos y la declaracion de cumplimiento con la especificacion en este informe se refieren solamente a
la muestra de ensayo tal como ha sido analizada/ensayada y no a la muestra/item del cual se ha sacado la muestra de ensayo.

12.- Los laboratorios de AITEX se encuentran en Alcoy.

LIABILITY CLAUSES

1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the
materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited
to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.

2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document

3.- The original test report is kept in AITEX. An electronic copy of it is delivered to the costumer which keeps the value from the
original one as far as the security properties of the document are not violated. A hard copy of this report with the AITEX logotype
sealed in all the pages, keeps the original value.

4.- The results are considered to be the property of the applicant, and AITEX will not communicate them to third parties without prior
permission. After one month, AITEX may use the results for statistical or scientific purposes.

5.- None of the indications made in this report may be considered as being a guarantee for the trade marks mentioned herein.

6.- In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX.
Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre
from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.

7.- AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not
been specifically requested.

8.- If not are included, the estimated uncertainties in the tests accredited by ENAC are at the client’ s disposal in AITEX.

9. - The original materials and rests of samples, not subject to test, will be retained in AITEX during the twelve months following the
issuance of the report, so that any check or claim which, in his case, wanted to make the applicant, should be exercised within the
period indicated.

10.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.

11.- The results of the tests and the statement of compliance with the specification in this report refer only to the test sample as it
has been analyzed / tested and not the sample / item which has taken the test sample.

12.- AITEX laboratories are placed in Alcoy.
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