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Esta norma internacional especifica un método para evaluar la resistencia a la penetración del calor de los 
materiales destinados a ser utilizados en la ropa para proteger contra grandes salpicaduras de metal 
fundido.  

Se mide el nivel de protección basándose en la cantidad de metal fundido que los tejidos pueden soportar 
sin dañar una membrana de PVC que simula las características de la piel humana. 

El ensayo es realizado mediante el vertido de cantidades de metal fundido sobre una muestra apoyada en 
una superficie situada en un ángulo determinado dependiendo del metal a ensayar. 

Proporciona procedimientos específicos para evaluar los efectos de las salpicaduras de aluminio fundido, 
criolita fundida, cobre fundido, hierro fundido y acero dulce fundido. 

El principio del método de prueba es aplicable a una gama más amplia de materiales fundidos en caliente 
que aquellos para los que se establecen procedimientos específicos, siempre que se apliquen medidas 
apropiadas para proteger al operador de la prueba.  

Es importante tener en cuenta que la buena resistencia de un material a un metal fundido puro no garantiza 
un buen rendimiento contra cualquier escoria que pueda estar presente en un proceso de fabricación. 
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